
KOV Výstupná práca eV

Ag 4,70

Ag-O-Cs 1,1-1,96

Ba 2,52

Bi 4,32

Ca 3,2

Cs 1,94

Cs-Sb 1,8

CsNaKSB 1,2

Cr 3,95

K 2,25

Li 2,46

Mn 3,95

Mo 4,15

Na 2,28

NaCs 1,8

Ni 4,6

Rb 2,13

Rh 4,65

Sb 4,56

Sb-Cs 1,9

Sb-Na-Cs 1,5

Th 3,35

W 4,54

W-Ba 1,56

W-Cs 1,36
W-Th 2,63


